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南京金浦英萨合成橡胶有限公司.

南京市化学工业园区崇福路109号

.

.

以下测试之样品是由申请者所提供及确认 : 丁腈橡胶.

SGS工作编号 :. SHIN1706032796PC - SH .

样品接收日期 :. 2017年06月12日.

测试周期 :. 2017年06月12日 - 2017年06月16日.

测试要求 :. 根据客户要求测试.

请参见下一页.

请参见下一页.

测试方法 :.

测试结果 :.

本报告是编号为SHAMLP1712216101报告的中文版本.

Helen Liu 刘海鹏.

批准签署人.
.

通标标准技术服务（上海）有限公司
授权签名.
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测试结果 :.

测试样品描述 :.

样品编号. SGS样品ID. 描述.

SN1. SHA17-122161.001 米色固体颗粒.

备注 :.

(1) 1 mg/kg = 0.0001% .

(2) MDL = 方法检测限.

(3) ND = 未检出 ( < MDL ).

(4) "-" = 未规定.

壬基酚 (NP).

测试方法 :. 溶剂萃取, 采用HPLC-MS进行分析..

测试项目. 单位. MDL. 001.

壬基酚(NP). mg/kg. 10 ND

备注 :.

(1) NP参考信息:1907/2006/EC Reach附录XVII的修正指令——552/2009/EC第46条(前身为2003/53/EC): 

当用于下属用途时,不允许NP质量浓度等于或高于0.1%的物料或者配置品投放市场:工业和公共机构清

洁,家用清洗,纺织品和皮革加工, 农用动物乳房清洗/浸润剂的乳化剂, 金属加工,纸浆和纸张的制造,化妆

品,其他个人护理用品和杀虫剂和生物农药中的复合赋形剂

详细信息请参见Regulation (EC) No 552/2009 .

双酚-A.

测试方法 :. 参照US EPA 3550C: 2007,采用HPLC-DAD-MS进行分析..

测试项目. 单位. MDL.

mg/kg.

001.

1 ND双酚A.
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附件 
 

NP 测试流程图 

 
1) 分析人员: 杨占君 

2) 项目负责人: 马永存 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

预处理 

量取 

用溶剂萃取 

浓缩/稀释 

过滤 

高效液相色谱-质谱联用仪 

数据 

 



测试报告. No. SHAMLP1712216103  日期: 2017年06月16日. 第4页,共5页.

附件 
 

BPA 测试流程图 
 
1) 分析人员: 陈燕华 

2) 项目负责人: 李晓茹 
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HPLC-DAD-MS/LC-MS 
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样品照片:.

SHAMLP1712216103

SHA17-122161.001 .

此照片仅限于随SGS正本报告使用.

*** 报告完 ***.
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